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| Titebond Il Premium - Klej
do drewna D3
wodoodporny 118 ml

Cena brutto 18,99 zt
Cena netto 15,44 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
PH EMI“M Numer katalogowy 123-5002
Wood Giue
3 Sallng Forrmiss Kod producenta 123-5002
Kod EAN 037083050028

Opis produktu

Titebond Il Premium jednosktadnikowy, wodoodporny D3 klej wyprodukowany w USA, idealny do klejenia na zimno lub ciepto,
stabilny, lepki, nietoksyczny. Nadaje sie zaréwno do prac na zewnatrz jak i w pomieszczeniach zamknietych

Dzieki wielkiej sile fgczenia moze by¢ stosowany do klejenia wszystkich konstrukcji drewnianych (okna, drzwi, réznego rodzaju
konstrukcje).

Charakteryzuje sie doskonata wodoodpornoscig, dodatkowo mozna bezproblemowo zmy¢ go woda.
Spetnia wymogi norm: europejskiej DIN EN 204 o wodoodpornosci - D3

Titebond Il Premium Pojemnos¢: 118 ml

Klej i butelka do kleju z aplikatorem w jednym

Wodoodporny D3

Uniwersalny, moze sklei¢ drewno, ptyte pilsniowg, laminaty tudziez ptyty wiérowe
Przyczepny

Szybkoschnacy

Lepki

Nietoksyczny

Do uzytku na zewnatrz i wewnatrz

Zalety:

Niezwykta wodoodpornos¢ klasy D3

Krétki czas otwarcia (3-5 minut) i docisku (10-20 minut)

tatwo zmywalny woda

Bezproblemowy w rozprowadzaniu

Odporny na dziatanie wiekszosci rozpuszczalnikéw Klej posiada zakrecany aplikator, umozliwiajgcy wielokrotne uzycie

Parametry:

e Baza chemiczna Polioctan winylu

¢ Spoina zétto / pomaranczowa lekko elastyczna
e Ciezar 1.09 cm3

e Zawartos¢ ciat statych 49-50%
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Lepkos¢ 3,000-4,300 mPas

Polecana minimalne temperatura uzytkowania 15 stopni
Ph 2.0-3.3

Odporny na zamrazanie

Instrukcja klejenia: Wilgotnos¢ materiatu: 6-10%, skutkiem duzo wiekszej wilgotnosci jest dtuzszy czas wigzania kleju.

Przygotowanie do klejenia: Materiat nalezy przygotowac do klejenia i klei¢ w ten sam dzieh. Warto pamietaé o zachowaniu
réwnosci klejonych powierzchni, oraz zachowaniu ich w czystosci od zabrudzen pytem drzewnym.

Aby uzyskac réwny rozktad cisnien réznica grubosci klejonego materiatu nie powinna wychodzi¢ ponad 0,15 mm.

Najwieksza strzatka ugiecia kolejnego materiatu: 1,5mm Naniesienie: 120-150 g/m2, wyjatkiem sg materiaty porowate tudziez
o nieréwnych powierzchniach, wtedy wartosci moga sie zwiekszy¢.

Czas otwarty: 7-10 minut, jest zalezny od ilo$ci naniesionego kleju, porowatosci materiatu, temperatury, czy wilgotnosci
drewna.

Cisnienie prasowania: jest zalezne od gatunku drewna, dla drewna gatunkéw miekkich : 7.0-10.5 Kg/cm?2, srednio twardych:
8.8-12.3 Kg/cm?2, twardych : 12.3-17.6 Kg/cm?2.

Czas prasowania: 10-20 minut jest zalezny od ilosci naniesionego kleju, porowatosci materiatu, temperatury, czy wilgotnosci
drewna.

Wskazane jest podjg¢ sie obrébki mechanicznej na drugi dzien po sklejeniu, aby unikngé zmian wymiaréw sklejonego
materiatu spowodowanych dziataniem reszty wilgoci pozostatej w spoinie klejowe;.

Czyszczenie: do mokrego kleju idealnie spisze sie niewielka ilo$¢ chtodnej wody, do kleju czeSciowo zaschnietego zalecana jest
goraca woda, a do kleju catkowicie wyschnietego gorgca para wodna.

Polecamy uzy¢ $rodka antyadhezyjnego w celu unikniecia zanieczyszczen i zabrudzen spowodowanych klejem.
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