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ORIGINAL *
Wood Glue ‘=g

Opis produktu

Titebond

Original - Klej do

drewna 3,78 |

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

159,99 zt
130,07 zt
Niedostepny
123-5066
123-5066
037083050660

Titebond Original doskonaty klej dyspersyjny, wyprodukowany w USA, idealny do codziennego uzytku w pomieszczeniach
zamknietych, nietoksyczny, wytrzymaty i odporny na dziatanie wiekszos$ci rozpuszczalnikéw.

Dzieki wielkiej sile fgczenia moze by¢ stosowany do klejenia drewna, laminatu, ptyt wiérowych, skéry, tkanin czy materiatéw
porowatych.

Charakteryzuje sie krétkotrwatym czasem schniecia, dodatkowo mozna bezproblemowo zmy¢ go wodga. Zaschniety nadaje sie
do obrébki mechanicznej, po podgrzaniu mieknie.

Titebond Original Pojemnos¢: 3,78 |

Klej dyspersyjny na bazie zywicy alifatycznej, ptynny (ptynny na bazie wody, staje sie staty po jej odparowaniu)
Klej do codziennego uzytku w zamknietych pomieszczeniach

Tworzy twarda spoine

Czas otwarcia 3-7 minut

Nietoksyczny

tatwo zmywalny wodg

Doskonale szlifuje sie po sklejeniu

Wytrzymaty

Krétki czas fiksacji

Szybko wysycha

Odporny na dziatanie wiekszosci rozpuszczalnikéw
Klei ptyty pilSniowe, drewno, laminaty i ptyty wiérowe
Blado bezowy odcien

Niewielka gestos¢

Zalety:

Mozna fatwo wyczysci¢ wodg
Bezproblemowy w rozprowadzaniu
Nietoksyczny

Wytrzymaty

Swietny do stosowania w pomieszczeniach
Krétki czas otwarcia i docisku

Odporny na petzanie spoiny klejowej

Typ emulsja z zywicy alifatycznej
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Miejsce zastosowania zamkniete pomieszczenia
Czas wigzania do 5 minut

Catkowity czas wigzania okoto 15 minut
Catkowite zaschniecie doba

Temperatura robocza 10 stopni

Temperatura przechowywania - 30 stopni
Wytrzymatos¢ taczenia DIN EN 204 / D2

Klej posiada zakrecany aplikator, umozliwiajgcy wielokrotne uzycie
Parametry:

Baza chemiczna Zywica Alifatyczna

Odcien kremowy

Ciezar 1.15 cm3

Zawartos¢ ciat statych 50-52 %

Lepkos¢ 3000-3500 mPas

Polecana Minimalna temperatura uzytkowania 10 stopni
Ph 4.0-5.0

nieodporny na zamarzanie

Instrukcja klejenia:
Wilgotnos¢ materiatu : 6 - 10 %, skutkiem duzo wiekszej wilgotnosci jest diuzszy czas wigzania kleju.
Przygotowanie do klejenia: Materiat nalezy przygotowa¢ do klejenia i klei¢ w ten sam dzien.

Warto pamietac o zachowaniu réwnosci klejonych powierzchni, oraz zachowaniu ich w czystosci od zabrudzen pytem
drzewnym.

Aby uzyskac¢ réwny rozktad cisnien réznica grubosci klejonego materiatu nie powinna wychodzi¢ ponad = 0,15 mm.
Najwieksza strzatka ugiecia klejonego materiatu : 1,5 mm.

Naniesienie: 120-150 g/m2, wyjatkiem sa materiaty porowate tudziez o nieréwnych powierzchniach, wtedy wartosci moga sie
zwiekszy¢.

Czas otwarty: 3-7 minut, jest zalezny od ilosci naniesionego kleju, porowatosci materiatu, temperatury, czy wilgotnosci
drewna.

Cisnienie prasowania: jest zalezne od gatunku drewna, dla drewna gatunkéw miekkich : 7.0-10.5 Kg/cm2, Srednio twardych:
8.8-12.3 Kg/cm?2, twardych : 12.3-17.6 Kg/cm?2.

Czas prasowania: 10-15 minut jest zalezny od iloSci naniesionego kleju, porowatosci materiatu, temperatury, czy wilgotnosci
drewna.

Zalecane jest przeczytac wartos¢ wskaznika szybkosci klejenia wedtug Franklin International.

Jego wyzsza wartos¢ wskazuje mozliwos¢ krétszego czasu prasowania. Po sklejeniu: wyjawszy element z prasy spoina otrzyma
wytrzymatosé poczatkowag umozliwiajaca na operacje manipulacyjne.

Wskazane jest podjg¢ sie obrébki mechanicznej na drugi dzieh po sklejeniu, aby unikngé zmian wymiaréw sklejonego
materiatu spowodowanych dziataniem reszty wilgoci pozostatej w spoinie klejowe;.

Czyszczenie: do mokrego kleju idealnie spisze sie niewielka ilo$¢ chtodnej wody, do kleju czeSciowo zaschnietego zalecana jest
goraca woda, a do kleju catkowicie wyschnietego gorgca para wodna.

Polecamy uzy¢ $rodka antyadhezyjnego w celu unikniecia zanieczyszczen i zabrudzen spowodowanych klejem.
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